PURELLO CLIC 30 V silento

Verlegungs- und Instandhaltungsanweisungen

Vorbereitung des Unterbodens

Der Boden muss vor dem Verlegen fest, glatt, sauber und eben gemal den geltenden Normen sein.
Eventuelle Unebenheiten, Risse, Fettflecken, Asphalt- oder Klebstoffreste miissen entfernt werden.
Bei Neubauten oder deren Renovierungen ist es immer wichtig, den Restfeuchtegehalt des
Unterbodens zu tberpriifen. Bei zementhaltigen Baustoffen ist eine Restfeuchte von weniger als 2 %
und bei Anhydrit von weniger als 0,5 % zuldssig. Von urspriinglichen Bodenbeldgen sind als
Unterboden zur Verlegung von Vinylplatten mit einem Verschlusssystem folgende Materialien
zuldssig:

- Laminat-, Parkett- und kompakte PVC-Belage, die mit dem Unterboden fest verbunden sind

- ebene Stein-, Marmor- und Keramikfliesen mit weniger als 5 mm breiten und 2 mm tiefen Fugen

- ausgereifte mineralische Estriche

Textile und andere nicht kompakte Bodenbeldge miissen vor der Verlegung vom Unterboden
entfernt werden.

Cement: < 2,5CM % /1'5' .
. CaSO4: < 0,5CM % WP

Installationsbedingungen

Um ihre technischen Eigenschaften zu erhalten, missen die Vinylplatten vor der Verlegung in einer
trockenen Umgebung bei stabilen klimatischen Bedingungen gelagert werden. Mindestens 24
Stunden, idealerweise 48 Stunden vor der Verlegung sollten die Packungen am Einbauort platziert
werden (max. 5 Packungen Gbereinander) und dies bei einer Temperatur von tber 18°C.

Die idealen Temperaturbedingungen liegen bei 18-25°C. Es sollte eine stabile Raumtemperatur
wahrend der gesamten Montage herrschen. Hohe Temperaturen oder direkte Sonneneinstrahlung
sind fir die Installation nicht geeignet. Die Oberflaichentemperatur des Bodens sollte > 15°C sein und
die relative Luftfeuchtigkeit sollte 65 % nicht Giberschreiten. Das Einhalten der Bedingungen ist
wichtig flir die MaRhaltigkeit der Vinylteile, deren Genauigkeit fiir einen perfekten
Verschlussverbund unerldsslich ist.

FuBbodenheizung

Vinyl-Bodenbeldge haben einen geringen Warmewiderstand, der praktisch keinen
Einfluss auf die Heizleistung hat. Die FuBbodenheizung muss 2 Tage vor der
Verlegung der Bodenteile ausgeschaltet und friihestens 7 Tage nach erfolgter
Verlegung eingeschaltet werden. Wahrend der Verlegung sollte die Temperatur

der Bodenoberflache in einem Temperaturbereich von 18-22°C liegen. Bei einem
spateren Heizungsbetrieb sollte die Temperatur unter dem Bodenbelag 27°C nicht
Uberschreiten. Fir héhere als vorhin angeflihrte Temperaturen sind keine
Bodenbeldge, mit Ausnahme von Keramikfliesen, ausgelegt. Wenn kein




Heizungstest der neuen FuBbodenheizung durchgefiihrt wurde, sollten die Bodenbeldge nicht verlegt
werden.

Verarbeitung der Bodenteile

Vor dem Verlegen missen die Bauteile auf sichtbare Transport- oder
Herstellungsfehler Gberpriift werden. Leicht erkennbare Mangel dirfen nicht
installiert werden und miissen zuerst beim Lieferanten reklamiert werden. Vor
der Verlegung wird empfohlen, mehrere Packungen auszupacken und die
Bodenteile bei der Verlegung zufillig miteinander zu tauschen, damit sich die
Dekormuster an den Bodenteilen nicht regelmalig wiederholen und eventuell
vorkommende unterschiedliche Chargen in einem Raum kombiniert werden
kénnen. Das Format der Bodenteile kann angepasst werden, indem die
Oberflache mit einem geraden Messer aufgeschnitten wird und die Bodenteile
nach dem Brechen anschlielend mit einem scharfen Haken nachgeschnitten
werden.

Verlegerichtung

Die Bodenplatten miissen im Raum immer von links nach rechts in Richtung
des Tageslichts verlegt werden. In langen und engen Rdumen (z.B. Fluren) ist es
ratsam, die Bodenplatten in Laufrichtung auszurichten. Zwischen den
Bodenplatten und der Wand sollte ein Dilatationsabstand von mehr  als 5
mm mit Hilfe eines Abstandshalters (Keile) geschaffen werden, um eine
"schwimmende Bewegung" zu ermdglichen. Die gleiche Regel fir
Dehnungsfugen gilt auch fiir alle anknipfenden Elemente im Raum, wie
Rohrdurchfiihrungen, Tiranschldge, Tirrahmen und ahnliches. Es ist
notwendig, Dehnungsfugen (Dilatationen) zwischen einzelnen Raumen
herzustellen. Die Dehnungsfugen diirfen nicht mit Spachtelmasse, elektrischen
Kabeln etc. ausgefiillt sein!

Unterlage

Die PURELLO CLIC 30 V silento Bodenplatten besitzen eine integrierte Unterlage. Bei der Verlegung
ist es nicht mehr notwendig, eine zusatzliche akustische Unterlage zu verwenden.

Verlegung der Bodenplatten

Vor der Verlegung sollten Sie den Raum vermessen, damit Sie die Anordnung der Plattenreihen
entsprechend planen kénnen. So konnen Sie feststellen, ob die erste Reihe in Langsrichtung
geschnitten werden muss. Die erste und die letzte Reihe sollten breiter sein als die halbe Breite der
Platte. Wenn die erste Plattenreihe nicht schmaler gemacht werden muss, sind wenigstens die
Verschlusssysteme auf einer Seite so abzuschneiden, dass die zugeschnittene Kante der Platte zur
Wand zeigt. Beginnen Sie die nachste Reihe mit mindestens 20 cm langem Reststiick der vorherigen
Reihe. Fligen Sie die Platten leicht zusammen. Zur Anbindung der Verschlisse ist kein Hammer zu
verwenden. Schneiden Sie die Platten mit einem Messer an der Dekorseite ein. Achten Sie beim
Verlegen der nachsten Reihe immer darauf, dass die Querverbindungen der Platten zwischen
benachbarten Reihen mindestens einen Abstand von 30 cm voneinander haben. Verwenden Sie den
Rest der letzten Platte der abgeschlossenen Reihe, um die ndchste Reihe zu beginnen (vorausgesetzt,
das Reststiick ist mindestens 20 cm lang). Die Platten sind so zu verbinden, indem sie unter einem
Winkel von 30° in die Nut eingeflihrt werden. Verbinden Sie zuerst die erste Plattenreihe. Ab der



zweiten Reihe fligen Sie immer zuerst die kurzen Seiten der Platten zusammen und erst dann die
lange Seite.

Fertigstellung der Verlegung

Nach dem Verlegen der letzten Plattenreihe entfernen Sie die Abgrenzungskeile aus allen
Dehnungsfugen. Uberpriifen Sie, ob die Platten nicht mit dem Unterboden, Mébeln oder
Bauelementen verbunden sind. Sollten weitere Bauarbeiten im Raum folgen, ist die verlegte
Bodenflache mit Schutzfolie abzudecken.

Wand-Sockelleisten

Durch die Anbringung von Sockelleisten wird verhindert, dass sich Schmutz in
den Fugen bei den Wanden festsetzt und dass bei einer gewdhnlichen . —
Instandhaltung keine Feuchtigkeit unter den Bodenbelag eindringt. Die
Montageart hangt von dem Typ der Sockelleiste und von den verwendeten
Befestigungsmitteln ab.

Instandhaltung

Um das urspriingliche Aussehen des Bodenbelags moglichst lange zu erhalten, beachten Sie bitte die
folgenden Grundregeln:

- reduzieren Sie die Verschmutzung des Bodenbelags durch den Einsatz einer entsprechend
dimensionierten Reinigungsmatte oder Reinigungszone

- entfernen Sie den Schmutz so schnell wie moéglich vom Boden, da er den Verschleilgrad erhéht und
eine Farbanderung des Bodenbelags bewirken kann.

- entfernen Sie die Steinchen und koérnigen Schmutz, die Kratzer auf dem Bodenbelag verursachen

- verwenden Sie keine Scheuermittel oder starke Losungsmittel

- fiir eine lange Lebensdauer und auch aus hygienischen und asthetischen Griinden sollten Sie eine
regelmaRige Instandhaltung durchfiihren.

Reinigungsmatten

Die Verwendung von Reinigungsmatten reduziert die Kosten und auch den Pflegeaufwand fiir
Vinylbdden, sofern sie regelmaRig gereinigt werden. Zum Auffangen von Schmutz in den
Eingangsbereichen innerhalb des Gebdudes kénnen Teppichmatten und vor dem Gebaude grobe
Matten eingesetzt werden. Durch beide Stufen der Reinigungszonen wird die Verschmutzung von
Outdoor-Schuhen erheblich reduziert.

Biirostiihle mit Rollen

Birostihle sollten mit weichen W-Rollen mit den vorgeschriebenen Abmessungen (50 mm
Durchmesser, 20 mm Gleiter, 100 mm Drehradius der Gleiter) nach EN 12529 fiir die Verwendung an
glatten Bodenbeldgen ausgestattet sein. Dies muss bei der Auswahl von geeigneten Birostiihlen
unbedingt beriicksichtigt werden.



Gewohnliche Reinigungsmethoden

Die normale trockene Reinigung erfolgt mit einem Besen, der mit einem Woll- oder Mikrofaserbezug
ausgestattet ist. Gewohnlicher Schmutz und kleinere Flecken kénnen mit einem feuchten Mopp
entfernt werden. Befeuchten Sie komplett die Oberfliche des Bodenbelags (verdiinnen Sie das
Reinigungsmittel mit Wasser nach den Anweisungen des Herstellers), ohne dass stehendes Wasser
auf der Oberflache zuriickbleibt.

Nassreinigung

Beim Nasswischen wird so viel Wasser verwendet, dass eine diinne Schicht auf dem Bodenbelag
zuriickbleibt. Mischen Sie dem Wasser neutralen oder einen alkoholhaltigen Reiniger bei. Sobald das
Reinigungsmittel beginnt zu wirken, [6sen sich groRere Flecken, die dann mit einem in der
Reinigungslosung ausgespiilten und ausgewrungenen Mopp entfernt werden kénnen. Diese
Methode erfordert keinen maschinellen Einsatz. Verwenden Sie nur einen Doppeleimer mit
Auswringwerkzeug und einen Mopp. Nach dem Austrocknen kénnen Sie bei Bedarf die saubere
Oberflache mit einer mit einem beigen oder roten 3M-Reinigungspad ausgestatteten
Bodenpoliermaschine polieren (300 bis 1000 U/min). Bei Fldchen, die normalerweise nass desinfiziert
werden, empfehlen wir, entsprechende Menge an Desinfektionsmittel dem Wasser beizumischen.

Fleckenreinigung

Unter der Fleckenreinigung versteht man die (lokale) Intensivbehandlung von sehr hartnackigen
Flecken oder Abriebspuren, die nicht durch einen Mopp abgewischt werden kénnen.

Spriihen Sie die Flecken mit einer Reinigungslosung ein, entfernen Sie kleine Flecken mit einem Tuch,
grolRere oder zahlreiche Flecken mit einer mit Reinigungspad ausgestatteten Bodenpoliermaschine.
Verwenden Sie keine Schwamme oder Scheuermittel, da diese die PUR-Oberflache beschadigen
kénnen.

Nicht entfernbare Flecken

Bei langerem Kontakt kann Naturkautschuk die nicht entfernbaren Farbflecken auf der Oberflache
aller Typen von Vinylbodenbeldgen hinterlassen. In der Praxis handelt es sich dabei meist um
Fahrradreifen, Kinderwagenrader, Geratepolster oder Gummischuhe. Diese Flecken sind nicht sofort
sichtbar, sondern entstehen durch die Migration von Gegenstdanden in den Bodenbelag, ausgelost
durch die Lichteinwirkung. Achten Sie auch auf bitumindse Asphalte, Mineral6le, Schmiermittel und
farbige Schuhcremes, die Farbflecken an hellen Dekoren der Vinyl-Bodenbeldge sofort verursachen
kénnen.

Schutz der Laufflachenschicht

Wird der Bodenbelag einem Gbermaligen Abrieb ausgesetzt, z. B. durch Kontakt mit Mobeln mit
scharfen Kanten bzw. mit Schmutz (z. B. Sand, Steinstaub, Stahlspane), durch hadufiges Schieben oder
standigen hohen Druck an der gleichen Stelle des Bodenbelags, stellt dies eine extreme Belastung fiir
dessen schiitzende Laufflachenschicht dar. Wenn dies tber einen langeren Zeitraum geschieht, kann
es zu einer schnellen Abnutzung oder Beschadigung der Oberflache des Bodenbelags fiihren. In den
meisten Fallen kdnnen diese Mangel durch die Anwendung spezieller Produkte zur
Wiederherstellung der schiitzenden Laufflachenschicht behoben werden.
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